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330-340 °°°°F (160-170 ����) 355 °°°°F (180 ����) 375°°°°F (190 ����) 355-410°°°°F(180-210 ����)

340-375 °°°°F (180-200 ����) 355 °°°°F (180 ����) 355°°°°F (180 ����)

355 °°°°F (180 ����) 375 °°°°F (190 ����) 390°°°°F (200 ����) 355-410°°°°F(180-210 ����)

340 °°°°F (170 ����) 355 °°°°F (190 ����) 375°°°°F (190 ����) 355-400°°°°F(180-200 ����)
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355-400°°°°F(180-200 ����)
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Molding shrinkage upon mold temp. & thickness
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Post Molding Shrinkage upon Mold temperature & thickness
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Test condition 
1) test M/C : dry oven
2) test time : 300 hrs
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